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Résumé. Les géosynthétiques sont de plus en plus utilisés dans la stabilisation et le 

renforcement des talus. On s'intéresse dans cette étude expérimentale sur modèles réduits de 

laboratoire aux comportements de talus renforcés par des géotextiles pliés vers le haut, vers 

le bas ou non pliés, chargés statiquement et soumis à des sollicitations hydrauliques. Les 

résultats montrent que la stabilité des talus ne se limite pas qu'au type du géotextile mais 

aussi à leurs modes de pose ; il semble que la pose du géotextile plié est plus efficace. 

Mots-Clés :Géosynthétiques ;Talus; Mise en œuvre ; Expérimentation ; Modèle réduit. 
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1 INTRODUCTION 

Les dégâts dus aux problèmes de stabilité des pentes, affectent les versants naturels ainsi 

que les talus créés de façon artificielle, et constituent une menace pour les infrastructures ou 

les zones habitées. 

L’une des solutions techniques couramment utilisées pour prévenir ce type de problème, 

est d’introduire des géotextiles comme renfort [1]. 

Les géotextiles sont des nappes continues de fibres ou filaments tissés, non tissés, tricotés 

ou thermo-soudés. Les nappes sont souples et perméables et ressemblent en général à des 

textiles. Les géotextiles sont utilisés pour des applications en séparation, filtration, drainage, 

renforcement et contrôle de l’érosion [2]. 

Le renforcement d’un remblai par des nappes de géotextiles permet de reprendre, en 

minimisant les déformations, la charge de remblai qu’elles supportent. Ce système permet de 

réduire l’emprise, les nappes améliorant la stabilité et permettant d’avoir une pente du talus de 

remblai plus raide, et d’avoir une meilleure répartition des charges grâce aux géotextiles qui 

entraînent une diminution des tassements différentiels entre deux points sous le remblai. De 

plus, du fait d’une meilleure stabilité, le temps d’attente de consolidation, qui traduit 

l’amélioration des caractéristiques mécaniques à court terme du sol, peut être réduit et une 

diminution du temps du planning de construction est possible [3]. 

2 MATERIELS ET METHODES  

Les matériaux utilisés sont : 

 Modèle réduit, sable, géotextile et système d’arrosage. 

L’objet de ce travail est de tester les différents modes de pose des géotextiles dans un talus 

(pliés vers le haut, vers le bas et non pliés) chargés statiquement et soumis à des sollicitations 

hydrauliques. 

 

 

 
Figure 1 : Les différents plis 

 

2.1 Modèle réduit  

Le modèle réduit est constitué en verre de forme parallélépipédique ses  dimensions sont 

comme suit : la longueur 29.5 cm, la hauteur 19.4 cm et la  largeur 12 cm, avec un volume de 

6867.6 cmᶾ et une masse de 2101.1g. 

Afin de suivre les déplacements, une face du modèle est en quadrillage. 



 

 
Figure 2: Modèle réduit utilisé 

2.2 Sable utilisé  

Le sable utilisé est un sable naturel en surface qui provient de Redjem Demouche une 

commune de la Daïra de Ras El Ma à la Wilaya de Sidi Bel Abbes. Le sable utilisé est donc 

un sable fin pollué arènes peu plastique (voir le tableau suivent). 

 

 
Tableau 1 : la classification du sol 

 

2.3 Géotextiles    

 Les deux types de géotextiles utilisés sont le AS 25 d’une densité de 250 g/m² et de 

1.4mm d’épaisseur. Avec résistance à la traction de 20kN/m une déformation limite de 55% et 

une résistance au poinçonnement statique de 3.2kN et le AP 50d’une densité de 500 g/m² et 

de 4.5mm d’épaisseur. Avec résistance à la traction de 35kN/m une déformation limite de 80% 

et une résistance au poinçonnement statique de 6kN. Les deux sont fournies par Afitex 

Algérie (voir Figure 3). 
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Figure 3 : Les géotextiles utilisés 

3 RESULTATS  

 Tout d’abord nous avons formé un talus non renforcé (cas de référence) dont nous 

avons appliqué une charge qui a causé par suite un glissement. 

 Puis nous avons renforcé le talus avec les différents modes de pose de géotextile 

(Figure 4). 

 

 

   Figure 4 : Cas d’un talus renforcé chargé  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figure 5 : Représentation des différents modes de pose 

 

Le même processus était réalisé mais avec arrosage avec de l'eau (voir la Figure 5). 

 

 
Figure 6 : Cas d’un talus renforcé chargé avec sollicitations hydrauliques  
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Figure 7 : Représentation des modes de pose 

 

4 RESULTATS ET INTERPRETATIONS  

 Le résultat obtenu (Figure 4) était une résistance dans les deux cas plis vers le haut et 

vers le bas mais dans le troisième cas, c’est-à-dire non pliés nous avons une résistance en 

utilisant le AS25 et une déformation avec le AP50. Le résultat était résumer dans la 

présentation graphique suivent. 

 

 
Figure 8 : Valeurs de l'angle de talus pour les différents cas étudiés 

 



 

 Le résultat obtenu (Figure 6) est une résistance dans tous les cas sauf dans le cas d’un 

talus renforcé par le type AP50 pliés vers le haut. La présentation graphique ci-dessous 

résume les résultats obtenus.  

 

Figure 9 : Valeurs de l'angle de talus pour les différents cas étudiés 

 

 Nous déduisons que la méthode de plis vers le bas est meilleure que celle des plis vers 

le haut comme nous avons remarqué que le AS25 est plus utile que le AP50. 

5 CONCLUSIONS  

 En analysant des différents résultats pour les essais, nous concluons que la stabilité 

d’un talus se limite au type de géotextile et son mode de pose, il semble que la pose du 

géotextile plié est plus efficace. 
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